Charakterystyka techniczna

POJEMNOSC ZBIORNIKA

MASA URZADZENIA (BEZ WODY | SCIERNIWA)
MASA CALKOWITA (Z WODA | SCIERNIWEM)
WYMIARY ZEWNETRZNE

ZUZYCIE WODY

ZUZYCIE SCIERNIWA

TYP SCIERNIWA

SANDBOT 100 SANDBOT 200
100 | 200 |

150 kg 191 kg

300 kg 400 kg
1500x600x800 mm 1510x850x800 mm
1-3 1 /min

1-3 kg/min

wszystkie Scierniwa mineralne o grubosci

SANdBOT

BEZPYLOWY SYSTEM HYDRO-SCIERNY

ziaren od 0,1-1,8 — mokre lub suche do stref
EX — GARNET

ROZMIAR PRZYLACZA SPREZONEGO POWIETRZA 3/4"-2"

ROZMIAR PRZYLACZA WODY 1/4"-1"

ROZMIAR WEZA STRUMIENIOWO- $CIERNEGO 17-11/4"

DLUGOSC WEZA STRUMIENIOWO- SCIERNEGO 10- 100 m (jako standard przyjmuje sie 10m,
przedtuzenie jako opcja)

SREDNICA DYSZY ROBOCZEJ 0d @ 4mm

CISNIENIE STRUMIENIA SCIERNEGO 0,3- 0,8 Mpa

CISNIENIE | ZAPOTRZEBOWANIE SPREZONEGO 5-8 bar, 3-6 m3/min

POWIETRZA

ZASILANIE WODA SIEC WODOCIAGOWA, ZBIORNIKI OTWARTE

MOZLIWOSC SAMOCZYNNEGO ZASYSANIA TAK

KONIECZNOSC FILTROWANIA WODY BRAK

STEROWANIE PNEUMATYCZNE

DOPUSZCZONY DO PRACY W STREFIE 1 (11 2G), 21 (11 2D)

ZAGROZONEJ WYBUCHEM 2 (11 3G), 22 (I1 3D)

SANdBOT moze pracowaé¢ w 3 trybach:

HYDROPIASKOWANIE &)+ wmw o+
POWIETRZE WODA SCIERNIWO
SPLUKIWANIE (&) + waw
POWIETRZE WODA

SUSZENIE @

POWIETRZE

Producent oraz Dystrybutor Biuro Twoéj lokalny
wtasciciel marki generalny: handlowe: dystrybutor:
SANdBOT:

@ eT JetSystem ﬂWATER WaterJet sp. z 0.0. ul. Niska 2
Jer) 59 2 pum, S BWJET i crunwaldzka 523 82-300 Elblag

80-320 Gdansk

Infolinia: +48 725 888 778

WWW.SANDBOT.PL




Hydropiaskarka SANdBOT to urzadzenie stuzace do
bezpytowego czyszczenia szerokiego zakresu powierzchni
technicznych. W swojej pracy wykorzystuje system
hydro-scierny, czyli innowacyjng technologie czyszczenia
strumieniowo-$ciernego. Powierzchnia czyszczona jest

W sposob bezpieczny i precyzyjny za pomoca sprezonego

strumienia wody z domieszka $cierniwa.

Jak dziata hydropiaskowanie?

Technologia hydropiaskowania polega na wytworzeniu
trojfazowej mieszaniny powietrza-wody-$cierniwa

i skierowaniu jej w strone obrabianej powierzchni przy
pomocy weza i dyszy roboczej. Dzieki temu, ze Scierniwo
zostaje zwilzone wodg, uzyskiwana jest wieksza energia
kinetyczna ziaren. Powoduje to wiele pozytywnych efektéw
takich j

— zwiekszong wydajnos¢ — zmywanie
pracy, zanieczyszczen,

— ograniczenie pylenia, zwiekszong trwatos¢

wezy i gtowic roboczych.

HYDROPIASKOWANIE DAJE MOZLIWOSC STOSOWANIA
SZEROKIEJ GAMY MATERIALOW SCIERNYCH:

1. GARNET SANdBOT

2. PIASEK KWARCOWY* 4. ELEKTROKORUND usuwa

3. ZUZEL POMIEDZIOWY , S
rdze, farby, lakier, cement, wapno, pianki,
powtoki z tworzyw smary, oleje, emulsje,

* Stosowanie piasku kwarcowego w tradycyjnym piaskowaniu na sztucznych, powtoki pokrywy roslinne, mut

sucho jest zabronione. gumowe, beton, oraz inne zanieczyszczenia.

Przemyst stoczniowy
i morski

Przemyst wydobywczy
Budownictwo
Drogownictwo

Renowacja przestrzeni
miejskiej i ochrona zabytkow
Sciany budynkéw

i zbiornikéw wodnych
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SANdBOT to odpowiedZ na wyzwania stawiane przed
wykonawcami prac hydro-sciernych. Hydropiaskarka

nie powoduje zapylenia oraz redukuje do minimum efekt iskrzenia.
Wysoka wydajnos¢ czyszczenia, niskie koszty mediow i czesci
eksploatacyjnych oraz nieduze zapotrzebowanie na sprezone
powietrze, czynig SANdBOT urzadzeniem niezwykle
ekonomicznym. W poréwnaniu z metodami tradycyjnymi takimi
jak: suche piaskowanie, sodowanie, czyszczenie suchym lodem
oraz myjkami wysokocisnieniowymi typu 2500-3000 bar,

SANdBOT to najtansze rozwigzanie dostepne aktualnie na rynku.
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Jezdnie i nawierzchnie
Formy odlewnicze
Konstrukcje i elementy

Renowacja elementow

Usuwanie azbestu



